
ディスゴ処理・・・高張力ボルトなどの様に水素脆性が発生しては
困る商品のために考え出された画期的な高耐食性防錆処理です。

被膜の構造

被膜の作用

＆ 1.科学的防錆作用
　  ①バリヤ効果

　  ②白錆防止効果

2.ベース皮膜の保護、強度アップ

1.電気的防錆作用
亜鉛が鉄の代わりに陽極となり、 亜鉛の犠牲防食

作用により鉄素地を防錆する。

2.科学的防錆作用
水・酸素や電解質等の接触や侵入によって、亜鉛の

塩基性生成物や塩化物が生成され、被膜のピンホー

ルを封鎖し、鉄の錆生成因子の侵入を遮断する。

トップコート（約3μm）

ベースコート（約7μm）

鉄素地

ディスゴ処理

異状なし

※JISZ2371に基づく塩水噴霧試験（１,０００時間）

電気亜鉛めっき
（有色クロメート）
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